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Efektywnosé zagestnika

S U n eXi l® AT H 3 O Efektywnosc zagestnika w zaleznosci od pH*
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*zastosowano 3% wodny roztwor ATH 30 alkalizowany 20% roztworem NaOH

% Neutralizacja (zmiana pH) emulsji rozpuszczalnej w zasadach prowadzi do pecznienia czgstek polimeru
Cechy dyspersji bez APED i do wzrostu lepkosci.
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Synexill® ATH 30 jest efektywny w zakresie niskich sit scinajgcych, wptywa na wtasciwosci aplikacyjne
wyrobu zapobiegajgc osadzaniu czgstek statych i wypetniaczy oraz poprawiajgc aplikacje.
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lepkos¢ (mPas)

Dziatanie zagestnika

lepkosé (mPas)

Efektywnosé zageszczania

Wzrost lepkosci zagestnika ATH 30 dla pH ok. 8
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Stezenie roztworu zagestnika (%)

Produkt jest dobrze rozcienczalny wodg oraz tatwy w dozowaniu. Efektywnie zageszczanie wyrobu
gotowego uzyskuje sie przy zastosowaniu zagestnika w formulacji w ilosci od 0,5 do 2,5 %.
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ATH30 alkalizowany: === 20% r-rem NaOH AMP Q0 === a3moniakiem
Przedstawione zaleznosci pokazujg zmiane lepkosci 3% wodnego roztworu ATH 30 w obecnosci roznych
czynnikow alkalizujgcych. Efektywnos¢ dziatania zalezy od pH.

Wedtug naszej wiedzy Synexill® ATH 30 moze by¢ stosowany z powszechnie dostepnymi surowcami
do wyrobéw wodnych. Jak kazdy zagestnik asocjacyjny, podlega on jednak oddziatywaniu niektérych
surowcow, dlatego rekomenduje sie weryfikacje kompatybilnosci i efektywnosci w trakcie tworzenia
formulaciji.
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Efekt tiksotropowy

Odbudowa struktury na przyktadzie farby
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Odbudowa zaburzonej struktury uktadu nastepuje juz po uptywie 22 sekund (30% pierwotnej lepkosci).
Dziatanie sit scinajgcych powoduje chwilowe zniszczenie zbudowanej struktury uktadu - jest to
obserwowane jako spadek lepkosci. Po ustaniu dziatania sit $cinajgcych nastepuje stopniowa odbudowa
lepkosci.

Podane informacje s wynikiem
badan przeprowadzonych w SYNTHOS
S.A. zgodnie z obowigzujgcymi normami
i stanem wiedzy. Przy opracowywaniu
receptur produktéw na bazie Synexilu® ATH 30
konieczne jest przeprowadzenie badan we wtasnym
zakresie, gdyz przy produkcji i obrébce moga uwidocznic
sie liczne czynniki, ktérych nie bylismy w stanie ustalic¢
podczas naszych badan.

Synexil® ATH 30 — WYNIKI BADAN



Notatk



synthgs

SYNTHOS S.A.

UL Chemikdw 1

32-600 Oswiecim, POLSKA
tel. +48 33 844 18 21...25
VAT UE PL5490002108

DZIAL HANDLOWY:
dispersions.sales@synthosgroup.com

SYNTHOSGROUP.COM




