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~ ZAAWANSOWANA DYSPERSJA
DO GRUNTOW GLEBOKO PENETRUJACYCH



Osakryl® AP 40 W GRUNTACH

Osakryl® AP 40 Grunty

Dyspersja przeznaczona do stosowania w gruntach gteboko penetrujgcych Grunt gteboko penetrujacy
do podtozy mineralnych (np. z betonu, cegiet, ptyt gipsowo-kartonowych,
tynkow gipsowych i cementowo-wapiennych) oraz impregnatach i bejcach

do drewna. Przyktadowy sktad gruntu:
Q | surowioc | wagowy| sktedniki
@@ WODA 65,60 %
\ DYSPERSJA 34,15 % Osakryl® AP 40 — Synthos

Nuosept™ BIC 0,20 %

—— SRODKI POMOCNICZE 0,25 %
TEGO® Foamex 24 0,05 %

Zastosowanie .
grunty:
gtebokopenetrujace,
uniwersalne,

impregnaty, bejce

@@

bez APEO,
bez rozpuszczalnikow

Cechy dyspersji

Cechy produktu:

Rodzaj polimeru Kopolimer akrylowy
- brak emulgatoréw typu APEQ

- tworzenie powtoki bez dodatku " Bejca

rozpuszczalnikow P
- niska zawartos¢ wolnych monomerow 2
- wysoka wodoodpornosc¢ E Zawarto$é suchej
- wysoka sita spajania podtoza g substancji (%) i) Przyktadowy sktad bejcy:

; wn

podtozy P?rowatgch , Lopkote WODA 63,01 %

- odpornosc na dziatanie alkaliow wg Brookfield'a DYSPERSJA 30,05 % Osakryl® AP 40 — Synthos

KELZAN® ST 0,13 %
Drewplus™ S-4273 0,30 %
TEGO® Dispers 755 W 1,00 %
LUCRAMUL®WT 100 0,50 %
Glikol propylenowy 2,00 %
Xfast® 3,01 %

- wysoka przyczepnosc (mPa-s])

- odpornosc¢ na elektrolity

s 0
MTTF (C) SRODKI POMOCNICZE 6,94 %

Tg ('C)

Parametry

Srednia wielko$é
czastek (nm)




Odpornosé¢ na wode Sita wigzania

Osakryl® AP40 po odparowaniu wody w temperaturze powyzej MTTF tworzy transparentng, odporng Badanie umozliwia ocene wtasciwosci wigzacych gruntéw na podtozu mineralnym. Za pomocg
na wode powtoke. W odrdznieniu od produktéw konkurencyjnych po 24 h zanurzenia w wodzie disolwera sporzgdzona jest pasta o sktadzie 40 % wag. Wody i 60 % wag. Omyacarb 2VA. Utarta
demineralizowanej w 23 °C nie wystepuje mlecznienie powtoki. Preparaty gruntujace na bazie Osakryl® paste wlewa sie do szalek o srednicy 4 cm i wysokosci 1,5 cm. Pasta jest suszona w 100 °C przez 4 h,
AP40 wykazujg doskonatg odpornos¢ na wode i moga stanowic¢ bariere dla powstawania wykwitow a nastepnie kondycjonowana przez 24h w temperaturze pokojowej. 0,5 ml gruntu (o zawartosci suchej
solnych. substancji 10 %) wkrapla sie na powierzchnie krgzka z szybkoscig okoto 1 kropli na sekunde. Prabke
suszy sie w 100 °C przez 2 h. Po wyschnieciu probke ptuka sie pod biezgca wodg. Otrzymany w ten

Benchmark 1 Benchmark 3 Benchmark 2 Osakryl® AP40 sposOb rdzen suszy sie przez 2 h w 50 °C, a nastepnie wazy. Im wyzsza masa rdzenia tym lepsza sita

wigzania gruntu.
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GthOkOSC penetraCJl Benchmark 1 Benchmark 2 Osakryl® AP40
Badanie przeprowadzone jest w celu oceny zdolnosci penetracji gruntdw w podtoze mineralne. 1 ml Benchmark 1 Benchmark 2 Osakryl® AP40
gruntu (o zawartosci suchej substanc;ji 10 %) jest wprowadzony na powierzchnie kredy szkolnej o bokach
1cm x 1 cm. Probke suszy sie w 100 °C przez 2 h. Nastepnie mierzona jest gtebokosc penetracji przy
uzyciu kropli wody zdemineralizowanej w celu zaznaczenia granicy chtonnosci wody kredy. Gtebokosc¢
penetracji jest odwrotnie proporcjonalna do zawartosci suchej substancji gruntu i zalezy od porowatosci
podtoza.
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Benchmark 1 Benchmark 2 Benchmark 3 Osakryl® AP40

Osakryl® AP 40 — WYNIKI BADAN




Rekomendacja surowcow Notatki

Odpieniacze:

« Romis SW-10

« Siliconi WS 352

+ Siliconi WS 360

- Siliconi B 10

- TEGO® Foamex 24

Biocydy:

- Acticide® ICB 4

+ NuoseptlM BIC
- PREVENTOL®D 8
- MERGAL® 753

- Acticide® LA 1209
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